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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens tber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfuigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtréglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung eines
aus einer Mineralwolleplatte und vor Ort applizierten Putzbeschichtungen bestehenden
Wand- und Deckenbeschichtungssystems, "Sonacoustik PL" genannt, als nichtbrennbarer
Baustoff mit dem Brandverhalten Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1"2,

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Das Wand- und Deckenbeschichtungssystem darf im Innenbereich von Geb&uden auf nicht-
brennbaren Untergriinden aus massiven, mineralischen Baustoffen oder aus Gipskarton-
platten (Baustoffklasse DIN 4102-A oder Klassen A1 und A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1";
Mindestdicke d = 6 mm; Mindestrohdichte p = 550 kg/m®) verwendet werden.

1.2.2 Die Eignung des Wand- und Deckenbeschichtungssystems als Dammstoff fir den Wéarme-
und/oder Schallschutz ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nachge-
wiesen.

1.2.3 Das Wand- und Deckenbeschichtungssystem darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt
werden.

124 Das Brandverhalten ist nicht nachgewiesen, wenn die Oberflache des Wand- und Decken-
beschichtungssystems zusétzlich mit Anstrichen, Kaschierungen oder Ahnlichem versehen

wird.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Das Wand- und Deckenbeschichtungssystem muss aus folgenden Komponenten bestehen:
- Klebemértel "Sonafix R" bzw. "Sonaglue"
- Mineralwolleplatte "Sonaboard"
- Grundputz "Sonaplaster Base"
- Deckputz "Sonaplaster Finish" in Farbe weil}

212 Die Dicke der Mineralwolleplatten "Sonaboard" darf 20-30 mm und die Rohdichte 96 kg/m?*
(£10%) betragen. Die Mineralwolleplatte muss die Anforderungen an nichtbrennbare Bau-
stoffe (Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1, nicht glimmend) erfillen und einen Gliihver-
lust Am < 9% bei der Prifung nach DIN EN 13820 einhalten.

213 Fur die Verklebung der Mineralwolleplatten mit dem Untergrund nach 1.2.1 ist der Klebe-
mértel "Sonafix R" bzw. "Sonaglue" zu verwenden.

2.1.4 Das Wand- und Deckenbeschichtungssystem muss die Anforderungen an das Brandver-
halten, Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1, erflllen.

2.1.5 Die chemische Zusammensetzung aller Komponenten des Wand- und Decken-
' beschichtungssystems muss den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten
Angaben entsprechen. Anderungen durfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik durchgefiihrt werden.

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten; Teil 1: Klassifizierung mit den

Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten.
Anmerkung: Es wird darauf hingewiesen, dass die Einstufung in eine Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 eine
vorldufige Entscheidung in Ermangelung européisch harmonisierter Festlegungen darstellt. Kinftige harmonisierte
Produktspezifikationen koénnen abweichende Prifbedingungen festlegen, die eine erneute Prufung erforderlich
machen.
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Bei der Herstellung des Wand- und Deckenbeschichtungssystems sind die Bestimmungen
des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

2.2,2 Kennzeichnung
Die Verpackungen, bzw. die Gebinde oder der Beipackzettel der Komponenten mussen vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur er-
folgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Folgende Angaben missen auf dem Gebinde oder dem Beipackzettel enthalten sein:
- Produktname
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Zulassungsnummer: Z-56.415-1003
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk

- Brandverhalten: nichtbrennbar — Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1, entsprechend
Anwendungsbedingungen

23 Ubereinstimmungsnachweis
2,31 Alligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine fir
den Brandschutz nach Ifd. Nr. 23/3 des "Verzeichnis der Priif—, Uberwachungs— und Zertifi-
zierungsstellen nach den Landesbauordnungen", Teil lla® anerkannte Zertifizierungs- und
eine anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das
von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entspricht.

Fur die Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die "Richtlinien zum Uber-
einstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung™ in der jeweils giltigen Fassung sinngemé&R anzu-
wenden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

Zuletzt elektronisch im Internet verdffentlicht in den "Mitteilungen” des Deutschen Instituts fur Bautechnik unter
www.dibt.de -> PUZ-Stellen -> nach LBO -> PUZ-Verzeichnis 2012.
Zuletzt verdffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fur Bautechnik Heft Nr. 2 vom 1. April 1997
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- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen. '

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen. ,

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung einmal jahrlich zu tberprifen.

Fur die Durchfiihrung der Uberwachung und Prifung hinsichtlich des Brandverhaltens nach
DIN EN 13501-1" sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer
Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung™
sinngemal anzuwenden.

Zusétzlich ist das Glimmverhalten der Mineralwolle nach Abs. 2.1.2 durch Bestimmung des
Gluhverlustes nach DIN 13820 zu uberprifen. Bei Uberschreiten des Grenzwertes fur den
Glihverlust nach Abs. 2.1.2 ist der Nachweis des Glimmverhaltens im Brandschacht gemaR
DIN 4102-1, Abschnitte 5.2.2.5 a) und 5.2.2.5 d) zu fuhren.

Unabhangig von vorstehenden Festlegungen ist der Nachweis des Glimmverhaltens nach
Abschnitt 2.1.2 alle zwei Jahre gemaR DIN 4102-1, Abschnitte 5.2.2.5 a) und 5.2.2.5 d) zu
fuhren.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufihren.
Bei der laufenden Fremdiiberwachung sind Proben fir Stichprobenprifungen zu entnehmen.
Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Bemessung
Das Wand- und Deckenbeschichtungssystem "Sonacoustic PL" ist bei Beachtung der
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ein nichtbrennbarer Baustoff
— Brandverhalten Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-11.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

41 Das Wand- und Deckenbeschichtungssystem "Sonacoustic PL" muss entsprechend
Abschnitt 1.2 verwendet werden.
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4.2 Die Nassauftragsmenge des Klebemértels "Sonafix R" bzw. "Sonaglue" fir die Verklebung
der Mineralwolleplatten mit dem Untergrund darf max. 3,5 kg/m? betragen.

4.3 Die Nassauftragsmenge der hellgrauen Grundputzbeschichtung "Sonaplaster Base" darf
max. 2,2 kg/m? betragen.

4.4 Die Nassauftragsmenge der weilRen Deckputzbeschichtung "Sonaplaster Finish" darf max.
1,7 kg/m* betragen. Die Trockenschichtdicke der Deckputzbeschichtung muss <1 mm
betragen.

4.5 Bei der Ausfiihrung der Wand- und Deckenbeschichtung sind die Verarbeitungshinweise des

Herstellers zu beachten.
5. Ubereinstimmungsbescheinigung

Der Unternehmer, der den Zulassungsgegenstand eingebaut hat, muss fur jedes Bauvor-
haben eine Ubereinstimmungsbestétigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von
ihm ausgefiihrten Anwendungen den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen (Muster fir diese Bestatigung s. Anlage 1). D;ese Bestatigung ist
dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustanﬂ*gg B'aUéN@chtsbehorde
auszuhéandigen. ; O 3
;.,' 2 ; k"\’fﬁ’,
Peter Proschek © Beglaubigt. ,.c%-
Referatsleiter
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Ubereinstimmungsbestétigung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das den Zulassungsgegenstand/die Zulassungsg
hergestellt hat: ... mersmnrmmams.

— BaAUVOTRABENE :icivsnmmmmmamomsimsssy s s s e v e sy

Datum des Einbaug:. . i...................... Y SRR N .

de hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und
auaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-56. 415-1003 des

....................... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und
...... eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n).

(Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.)

Akustikputzsystem "Sonacoustic PL"

Muster einer Ubereinstimmungsbestatigung Aniege 1
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