GELUIDABSORPTIEMETING VOLGEN 3 150 354:2003(E) meting 14

Kees van Dorzser laboratorium (LBPISIGHT)

Opdrachtgever: Aszona Benelux BV Omkaderingstype: MDF
Projectnummer: 052508ab Opperviakte: 12m*
Datum meting: & maart 20138 Volume meetkamer: 216 m*
Omschrijving constructie: Sonaspray K13-Special

spuitwerk gemiddeld 25mm

op een dragende ondergrond van gips
Opbouw constructie: Temperatuur: 16°C

Dikte totaal: S0mm Relatieve vochtigheid: 60%

Dikte luchtspouw: -

Dikte absorptie:

Fabrikant Aszona Benelux BY
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Aanduidingen volgens 150 11654 Aanduidingen volgen ASTM C423-99
Weighted sound absorption o, 0,7 (MH} MNeoise Reduction Coefficient, NRC: 0,85
Sound Absorption Class . C Sound Absorption Average, SAA: 0,83
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